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土　質　試　験

試験方法 備　　　　考

 土の粒度試験（沈降分析）  JIS A 1204 土粒子の密度試験の沈降分析含む

 土粒子の密度試験  JIS A 1202

 土の含水比試験  JIS A 1203

 土の液性限界・塑性限界試験  JIS A 1205

 突固めによる土の締固め試験  JIS A 1210 含水比試験含む

 路床土の設計CBR試験  JIS A 1211 舗装試験法便覧 ふるい分け･含水比試験含む

 路盤材の修正CBR試験  JIS A 1211 舗装試験法便覧 ふるい分け･含水比試験･突固め含む

試験・分析についての条件等

　１．試料の搬入は、基本的に依頼者様の持ち込み或いは送付といたします。

　２．特別な試料調整や報告に急を要するなど、標準的でない事項を申し受ける場合は別途協議といたします。

　３．上記の試験以外についても、対応可能な場合がありますので、ご相談下さい。
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